
清洗时间
��分钟

清洗方法 氟胶管
��℃温水清洗
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硅胶管
���℃蒸汽清洗

FUSSO THERMO-S���℃ HOSE
���℃蒸汽清洗
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○ 无异味　△ 有轻微异味　× 有异味

最内层为氟树脂，
防水性好，
不容易串味、着色

试验方法：（按照TOYOX标准做试验）将咖喱封入各胶管，
在��℃吉尔老化恒温箱里放置�周后，按照各清洗方法每隔
15分钟清洗各个胶管，确认异味残留在胶管上的情况。

评价人：TOYOX臭气和味觉试验认定人

试验方法：（按照TOYOX标准做试验）
将“着色的硅油”封入胶管，在��℃的吉尔老化恒温箱里面保持��小时。
然后取出样品，用��℃温水通水清洗�分钟后，进行对比。

■ 串味（异味残留）对比

*氟胶管、硅胶管对比

清洗性
Strong
Point

FUSSO 
THERMO-S���℃ HOSE

氟胶管 硅胶管

■ 着色（串色）对比

清洗时间

缩短�/�
以上！*

清洗时间��分钟，
无异味残留！

有串色 无串色无串色


